Applikationsbericht: Material-Dicke EII:EQE

Material-Dicke (Priifung nach DIN EN ISO 5084)

Die Dicke wird mittels eines Messgerdtes mit digitaler Anzeige gemessen, welches den Priifling
zwischen zwei planparallelen Platten einem definierten Druck aussetzt. Angezeigt wird der Abstand
der Platten. Fur die Dickenmessung

an nicht plan liegenden Priflingen wie z.B. Latexhandschuhen wird eine der Prifplatten durch
einen kugelférmigen Punktmesskopf mit 1 mm Durchmesser ersetzt, und der Anpressdruck wird
reduziert.

Clear & Clean - Forschungslabor Seite 1 von 1 Clean & Clean - Werk fur Reintechnik GmbH



